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CZESC OPISOWA :

Spis zawarkwi :

Dokumenty ogdlne

1.1 Orientacja - skala 1:10000
1.2 Wyrys z mapy ewidencyjnej
1.3 Wypis z rejestru gruntow

2. Cz$¢ opisowa

2.1 Opis techniczny
2.2 Rozwazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowycimelgtow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania.

3.Rysunki budowlano-konstrukcyjne

3.1 Plan sytuacyjny — stan projektowany skala 1:500
3.3 Przekroje typowe skala 1:20, 1:50, 1:100,



Czes¢ opisowa:
Opis techniczny
a) Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Sienlkseaiw km 0+007 — 0+216.50
w m. Sanok

- plan sytuacyjno wysokeciowy - skala 1:500

- umowa pomgdzy Powiatowym Zarglem Drog a BID s.c. Sanok

- wizja lokalna i pomiary w terenie

- Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki tectzme jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oknavania robét prowadzonych
w pasie drogowym i literatura techniczna

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukeyjopis wykonania remontu
nawierzchni ulicy, przedmiar robot

Celem opracowania jest poprawienie warunkow dleugzania si pojazdow i
pieszych wzdta ulicy Sienkiewicza w Sanoku.

b) Lokalizacja i usytuowanie
Przedmiotowa ulica znajduje w centrum Sanoka. Zakeenontu obejmuje odcinek
od skrzyowania z ul. Kéciuszki do skrzyowania z ul. Stowackiego.

c) Stan istniejicy i projektowany :

Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek ul. Sienkiewicza (odcinek 20)nest w bardzo ztym stanie
technicznym. Jezdnia ma szerékoom (dwa pasy ruchu po 3m.).Nawierzchnia
bitumiczna posiada liczne ggnia i ubytki . W ubytkach znalazty miejsce zasitai
wody. Wzdhe calego odcinka istnigj wypetnione kruszywem przekopy ktére
dodatkowo utrudniajporuszanie gipojazdow. Pojazdy poruszagic bardzo wolno.
Wzdtwz remontowanego odcinka wypuje zabudowa wielorodzinna i obiekty
uzyteczndci publicznej. Przedmiotowy odcinek ulicy obramowa@ast obustronnym
kraweznikiem ktory jest w zlym stanie technicznym. Uligesiada obustronne
chodniki, z nawierzchaibitumicznej z ptyt chodnikowych oraz z kostki babave).
Nawierzchnia na chodnikach jest nierowna posiadané deformacje.

Stan projektowany

Stan projektowany zaktada catkowvitozbiorke istniepcej nawierzchni jezdni i
chodnikéw oraz wykonie wykopu i odbudewoszczegdlnych warstw nawierzchni.
Dla wykonania remontu nawierzchni:

- wykona oznakowanie robot drogowych zgodnie z projekteganizacji ruchu na
czas wykonywania robot

- wyznaczy geodezyjnie punkty i linie charakterystyczne ulicy

-wykona roboty rozbiorkowe, rozebranie ist. kraamikdw, rozebranie ist



nawierzchni bitumicznej , rozebranie trylinki i wgtkanie wykopu.

— wykona warstwe mrozoochrongi podbudow

— wykona regulacje studni i kratek woélmekowych

— ustawt krawezniki i scieki

— wykona warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni

— wykona warstwy nawierzchni zatoki postojowej

— wykona nawierzchnie na chodnikach i zjazdy do posesiji

- uporadkowa teren budowy i wykonainwentaryzacgj podwykonawcz

W miejscu remontowanej ulicy zaono regulacje wysokoi istniepcych studzienek
telekomunikacyjnychsciekowych, zaworow wodnych i gazowych.

2.2 Rozwizania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych eleidw
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:

2.2.1 Przekroj typowy:

Zaprojektowano przekrdj daszkowy o spadku 2% wukiku kraveznikow

Stan projektowany budowy ulicy zaktada :

— szerokdc¢ ulicy: 6,00m (jezdnia 2x3,0m)

— remont i regulacja istniggych studzienek i kratedciekowych

— wykonanie odwodnienia ulicy za pomoiciekow przykrawznikowych
— wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych nawiemch

— utozenie krawznika betonowego o wymiarach 15x30cm

Stan istniejcy ulicy ((do rozebrania na gt. 57cm):
— 10 cm nawierzchnia bitumiczna

— 15 cm ptyty betonowe (trylinka)

— 7 cm podsypka piaskowa

Stan projektowany ulicy:

- 5cm warstwdacieralna z betonu asfaltowego

- 7cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego

- 20cm podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
- 25cm warstwa mrozoochronna z mieszamkir. - pias




Stan istniejcy zatoki postojowej ( do rozebrania na gt. 67cm):
— 10 cm nawierzchnia bitumiczna

— 15 cm ptyty betonowe (trylinka)

— 7 cm podsypka piaskowa

Stan projektowany zatoki postojowey:

8cm kostka betonowa 20x10x8cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa

20cm chudy beton

16cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
20cm warstwa odcingga z pospotki

Stan istniejcy chodnika (do rozebrania):

— istniegca nawierzchnia z b/a

— istniegca nawierzchnia z ptyt chodnikowych
— istniejpca nawierzchnia z kostki betonowej

Stan projektowany chodnika

— 8 cm kostka brukowa betonowa 20x10x8cm

— 3 cm podsypka cementowo piaskowa

— 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Przekréj poprzeczny ulicy
zaprojektowano przekrdj poprzeczny dwustronny ohgleniu 2% w kierunku
scieku przykrawznikowego. Szerokit jezdni — 6,00m.( 2x3m)

Zjazdy do posesiji przylegtych do ulicy-
-na zjazdach do posesji przewidziano abnie krawznika betonowego i
wykonanie nawierzchni z kostki.

2.2.1 Przekroj podiny:
Przekroj podtany i spadki podhane osi jezdni naley zachowa identyczne ze
stanem istnigcym.



Wpiyw inwestycji nasrodowisko —

Inwestycja zwazana z przebudaywnawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian
w dotychczasowym korzystaniu gedowiska.

Zwigkszenie ptynnéci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin docsfery

oraz zmniejszenie hatasu i diga

3. Uwagi kaicowe

Wszelkie prace naky prowadzt zgodnie z przepisami BHP. Przed prapstniem
do robdt nalgy opracowd i zatwierdzé projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbiorki najeuzgodné z Zarzdca drogi.



